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负载纳米 TiO2 的纯棉抗菌织物
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摘 　要 :在室温条件下采用射频磁控溅射方法 ,在纯棉机织物表面沉积 TiO2 功能纳米结构层. 利

用原子力显微镜和 X 射线衍射仪分别分析其表面形貌和晶态结构 ,同时对负载纳米 TiO2 织物的

抗菌性和耐洗性进行了初步研究. 实验表明 ,在拟定的溅射工艺条件下 ,纯棉机织物表面沉积了晶

粒较为均匀、粒径较小的锐钛矿型纳米 TiO2 功能结构层 ,这一功能层使负载织物呈现出优良的抗

菌性能 ;同时负载织物具有良好的耐洗性 ,经 30 次洗涤后 ,其抗菌性能仍保持在很高的水平.
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Study on Antibacterial Cotton Fabrics Coated with

Nanoscale Titanium Dioxide

XU Yang , 　WEI QuΟf u 3 , 　WAN G YingΟying , 　HUAN G FengΟlin , 　L I Ou
( Key Laboratory of EcoΟTextiles of Minist ry of Education , J iangnan University , Wuxi 214122 , China)

Abstract :Nanoscale titanium dioxide ( TiO2 ) f unctional films were deposited on t he surface of

cot ton fabric by RF magnet ron sp ut ter coating process. The surface micro st ructure and

morp hology were characterized by Atomic Force Microscope ( A FM ) and XΟray diff raction

( XRD) . The result s showed t hat the nano scale titanium dioxide deposited on t he surface of t he

t reated cot ton fabrics is at different anastasia p hase. The particles of titanium dioxide had

diameters in nano meter and dist ributed uniformly on t he surface of cot ton fibers. It was found

t hat the coated fabrics shows excellent antibacterial p roperty , and af ter 30 launderings , t he

antibacterial activity still maintained at a high level .

Key words : radio f requency magnet ron sp ut tering ;titanium dioxide ;cot ton fabrics ;antibacterial

　　棉型纺织材料是人体接触最多的纺织材料 ,在

与人体接触过程中 ,人体的汗液、皮脂以及其他各

种分泌物成为各种微生物良好的营养源 ,在合适的

外界条件 (包括湿度、温度等) 下 ,微生物迅速生长、

繁殖 ,并通过各种途径传播疾病 ,威胁人类的生存

和发展. 因此随着健康意识的提高和科学技术的快

速发展 ,具有杀菌和抗菌功能的纯棉纺织品的开发

受到人们的关注. 常用的一些有机抗菌材料因抗菌
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性较弱 ,耐热性、稳定性差 ,自分解产物和挥发物可

能对人体有害 ,不适合于高温加工等缺点 ,其应用

受到限制 ,逐渐被光稳定性、持久性、安全性好的无

机抗菌材料所替代[1 ] . TiO2 是近十年来迅速发展起

来的一种无机抗菌材料 ,由于具有杀菌力强、性能

广谱、耐久、安全性能 ,无二次污染 ,同时具有抗菌

和防霉等一系列优点 ,故在纺织品、卫生用品等方

面显示了十分广泛的应用前景[2 ] .

目前负载纳米 TiO2 织物的制备方法大都采用

溶胶Ο凝胶法 ( solΟgel met hod) ,该法工艺简单易行 ,

但负载层不够均匀、致密 ,与织物的黏着力差 ,难以

适应长期、循环应用的要求. 而采用磁控溅射方法

在织物表面生成的纳米 TiO2 层 ,厚度均匀且易控

制 ,表面均匀、致密 ,光学性能优良[ 3 ] . 文中采用低

温射频磁控溅射方法在纯棉机织物表面沉积纳米

TiO2 功能结构层. 利用原子力显微镜 ( A FM) 对负

载织物的表面形貌进行了扫描 ,分析在拟定溅射工

艺条件下表面纳米 TiO2 颗粒的大小及分布 ;利用

X 射线衍射 (XRD)分析负载织物表面纳米 TiO2 晶

态结构 ;同时对负载织物的抗菌性和耐洗性进行了

初步探索.

1 　材料与方法

1. 1 　材料

基材 :纯棉机织物 ,规格 :18. 5 tex ×18. 5 tex ,

270 根/ 10 cm ×246 根/ 10 cm ;

靶材 :99. 99 %纯金属 Ti 靶 ( D50 mm) ,中国科

学院沈阳金属研究所提供.

1. 2 　主要试剂

蛋白胨、琼脂粉、牛肉浸膏 ,均为生化试剂 ;氯

化钠、氢氧化钠、磷酸二氢钠 ,均为分析纯 ,皆由中

国医药集团上海化学试剂公司提供.

1. 3 　主要仪器

KQΟ50B 型超声波洗涤器 ,昆山超声仪器有限

公司制造 ;J ZC KΟ420B 型高真空多功能磁控溅射设

备 ,沈阳聚智科技有限公司制造 ;J SMΟ5610LV 型扫

描电镜 ,日本 J EOL 公司制造 ; XD/ maxΟ2500 型 X

射线衍射仪 ,日本理学株式会社制造 ; H YGΟA 型全

温摇瓶柜 ,太仓实验设备厂制造 ; MJΟ160BΟⅡ型霉

菌培养箱 ,上海跃进医疗器械厂制造 ; Y802A 恒温

烘箱 ,常州纺织仪器厂制造 ; SWΟCJΟIBU 洁净工作

台 ,苏州安泰空气技术有限公司制造 ;MW9ΟY12 型

汞灯 ,佛山电器照明股份有限公司制造.

1. 4 　制备方法

1 . 4 . 1 　织物预处理 　将织物试样放入丙酮溶液

中 ,用超声波洗涤器洗涤 30 min ,以去除织物表面

的有机溶剂、灰尘等杂质 ,然后将其用去离子水反

复冲洗后放入 40～45 ℃的烘箱中烘干.

1 . 4 . 2 　制备工艺 　以高纯金属 Ti 靶为靶材 ,经预

处理的织物为基材 ,采用射频磁控溅射设备制备负

载 TiO2 织物. 为控制沉积时基材的温度 ,避免由于

高温而发生的基材变形 ,采用水冷装置冷却基材 ;

为避免杂质颗粒落到基材表面 ,采用基材在上、靶

材在下的结构 ,即由下向上的溅射方式 ;为使溅射

反应产生的 TiO2 粒子能均匀地附着在基材上 ,实

验过程中 ,样品架以约 100 r/ min 的速度旋转 ;为保

证 TiO2 纳米层的纯度 ,先将反应室抽至本底真空

0. 5 mPa ,然后冲入体积分数为 99. 999 %高纯氩气

作为溅射气体 ,体积分数为 99. 999 %的氧气为反应

气体. 每次溅射前 ,先在氩气气体中放电 5 min 左右

以除去靶表面的氧化物 ,当观察到靶表面辉光放电

的颜色由粉红变为蓝白色 ,或者放电电压迅速下降

到某一稳定值时 ,表明氧化物已被除去 ,然后 ,再通

入氧气进行反应溅射.

实验中通过控制溅射时间以控制 TiO2 纳米层

的沉积厚度 ;控制功率和压强以控制溅射速率. O2 /

Ar 的大小对产生的 TiO2 晶型有很大影响 ,为了获

得光催化性能较理想的功能织物 ,在实验中选择表

1 实验工艺参数.

表 1 　溅射工艺参数

Tab. 1 　Experimental parameters of sputtering equipment

实验参数 数据

本底真空度/ Pa 5 ×10 - 4

射频源频率/ M Hz 13. 56

溅射功率/ W 150

溅射气压/ Pa 0. 5

V (氧) ∶V (氩气) 1 ∶2

靶与基材间距/ mm 70

基底温度 室温

溅射时间/ h 1. 5

1. 5 　表征

1 . 5 . 1 　A FM 分析 　采用 AFM 对织物试样负载前

后的表面结构形貌进行表征 ,选择接触式的工作模

式 ,扫描范围为 5 000 nm ×5 000 nm ,扫描频率为 1. 5

Hz.并利用 AFM 随机分析软件 ( Imager 4. 40)对负载

织物表面纳米 TiO2 颗粒的大小和分布进行分析.

1 . 5 . 2 　XRD 分析 　X射线衍射仪分析负载织物表

面纳米 TiO2 晶体结构及组成.射线源 Cu Kα,电压 30

kV ,电流 20 mA , 波长 0. 154 nm ,扫描范围 5°～80°.

1. 6 　抗菌试验

以大肠杆菌 (格兰氏阴性菌) 及金黄色葡萄球
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菌 (格兰氏阳性菌)为试验菌种 ,根据 FZ/ T 01021 -

1992[ 4 ] ,采用振荡烧瓶法对样品进行抗菌性能测

试. 摇瓶柜内照明采用 12 W 汞灯.

样品的抗菌性能通过抑菌率进行评价 ,可按下

列公式计算得出 :

X s =
A - B

A

式中 : X s 为抑菌率 ( %) ; A , B 分别为被测试样振荡

前和振荡后的平均菌落数. 若 B > A , 则 X s 按 0

计算.

1. 7 　抗菌耐久性试验

用标准洗涤方法[5 ] 洗涤负载纳米 TiO2 织物试

样 ,分别对试样进行不同洗涤次数处理 ,并参照 FZ/

T01021 - 1992[4 ] ,采用振荡烧瓶法对样品进行抗菌

性能测试 ,考察负载织物的抗菌耐久性.

2 　结果与讨论

2. 1 　AFM 表征

图 1 为未负载纯棉织物纤维表面 A FM 扫描图

(5μm ×5μm) . 可以看出 ,原棉纤维表面非常粗糙 ,

有类似波纹状高低起伏的原纤组织 , 原纤组织宽度

约在 100～500 nm.

图 1 　未负载纯棉织物纤维 AFM 表面形貌

Fig. 1 　The topography AFM image of uncoated f iber

　　图 2 为负载纯棉织物纤维表面 A FM 扫描图 (3

μm ×3μm) . 由图可知 ,纳米 TiO2 颗粒已沉积于织

物纤维表面. 图 3 是负载织物表面 TiO2 的粒径大

小及分布情况. 由图 2 和图 3 可知 ,棉纤维表面纳米

TiO2 晶粒分布较为均匀 ,且颗粒较小 ,平均直径为

45. 83 nm ,96. 44 %的颗粒直径小于 100 nm ,团聚

现象较少. 这是因为棉纤维属纤维素类高分子物 ,

不仅具有粗糙的表面形态 ,有利于颗粒分布 ,减少

团聚 ; 而且棉纤维素分子上含有大量的羟基

( - O H) ,亲水性强[ 6 ] ,除了溅射产生的冲击力外 ,

纳米 TiO2 还可通过氢键、范德华力与棉纤维结合 ,

在增加与棉纤维结合牢度的同时 , Ti 与 O2 反应得

到的纳米 TiO2 颗粒在溅射到达基材表面时不易因

扩散运动而发生团聚. 较小的粒径和颗粒的均匀分

布使得纯棉织物表面负载的纳米 TiO2 功能层比表

面积增大 ,将有利于纳米 TiO2 光催化氧化反应的

进行 ,提高抗菌和杀菌速率 ,增强杀菌力.

图 2 　负载纯棉织物纤维 AFM 表面形貌

Fig. 2 　The topography AFM image of coated f iber by AFM

图 3 　负载织物表面 TiO2 的粒径分布

Fig. 3 　Particle size distribution of coated f iber

2. 2 　XRD 分析

图 4 为负载织物的 XRD 谱图.

图 4 　负载织物 XRD 谱图

Fig. 4 　XRD spectrum of fabrics coated with nanoscale

TiO2

　　图 4 中 ,谱线特征峰由棉织物中存在的纤维素

特征峰 ( 2θ分别约为 Ⅰ: 14. 8°, Ⅱ: 16. 4°和 Ⅲ:

22. 7°)和锐钛型纳米 TiO2 的特征峰 (2θ分别约为

Ⅰ:25. 3°, Ⅱ: 37. 8°和 Ⅲ:48. 1°) 混合构成. 说明在
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拟定的溅射工艺条件下 ,在纤维表面沉积的是锐钛

矿型纳米 TiO2 . TiO2 的晶体结构有 3 种 :金红石、

锐钛矿和板钛矿. 其中锐钛矿型纳米 TiO2 具有最

显著的光催化特性[7 ] .

2. 3 　抗菌试验分析

表 2 为纯棉织物负载纳米 TiO2 前后的抗菌测

试结果. 可见 ,未负载纳米 TiO2 的纯棉织物不具备

抗大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的能力 ,抑菌率均为

0 ;而文中制备的负载纳米 TiO2 纯棉织物对两种试

验菌均表现出了优异的抗菌性能 , 抑菌率均为

100 %. 这一结果 ,一方面说明了纳米 TiO2 具有优

良的抗菌性能及其广谱性 ,另一方面也印证了拟定

溅射工艺参数的合理性. 负载织物纤维表面纳米

TiO2 晶粒分布较为均匀 ,团聚现象少 ,颗粒较小 ,比

表面积较大 ,有利于光催化杀菌反应的进行 ,这与

A FM 分析相吻合. 此外 ,由于化合物的光催化降解

主要是由氢氧自由基和氧负离子的氧化作用引起

的 ,当紫外光照射到 TiO2 表面时 ,在其表面生成电

子Ο空穴对 ,空穴和电子分别与吸附于 TiO2 表面的

水和氧气作用形成具有强氧化性的氢氧自由基和

氧负离子 ,棉纤维的亲水性有利于氢氧自由基的生

成 ,从而使负载纳米 TiO2 的纯棉织物表现出优异

的光催化活性 ,体现其较好的抗菌效果.

表 2 　抗菌性能测试结果

Tab. 2 　Antibacterial properties of cotton fabrics

试 　样
抑菌率 ( %)

大肠杆菌 金黄色葡萄球菌

纯棉机织物原样 0 0

负载纳米 TiO2 织物 100 100

2. 4 　负载织物的耐洗性

表 3 为洗涤次数对负载织物抗菌性能的影响.

表 3 　洗涤次数对抗菌性能的影响

Tab. 3 　The influence of the laundry times on the anti

baclerial proporty

洗涤次数
抑菌率 ( %)

大肠杆菌 金黄色葡萄球菌

0 100 100

5 100 100

10 98. 87 100

15 96. 02 99. 23

20 93. 65 97. 77

25 90. 37 95. 43

30 86. 74 92. 85

　　从表 3 可知 ,在洗涤 30 次后 ,负载纳米 TiO2

的纯棉织物对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌

率分别降至 86. 74 % 和 92. 85 % ,仍然保持在一个

较高的水平. 因此文中制备的负载纳米 TiO2 抗菌

织物具有良好的耐久性.

3 　结　语

　　1) 采用低温射频磁控溅射方法在纯棉机织物

表面沉积了 TiO2 功能纳米结构层. 结构层中纳米

TiO2 晶粒分布较为均匀 ,团聚现象少 ,颗粒较小.

2) 在拟定的溅射工艺条件下 ,在棉纤维表面沉

积的是锐钛矿型纳米 TiO2 .

3) 在拟定的溅射工艺条件下制备的负载纳米

TiO2 纯棉织物表现出了优良的抗菌性能 ,印证了拟

定溅射工艺参数的合理性.

4) 在洗涤 30 次后 ,负载纳米 TiO2 的纯棉织物

的抗菌性能仍保持在一个较高的水平 ,体现出了较

强的耐洗性.
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